LUXE (crib5/M2) PeERFeECED

YOUR PERFECT CHOICE IN FURNITURE

F461 F277

F421 F294

F431 F286

F451 F289

F292

DE HIER AFGEBEELDE KLEUREN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN AFWIJKEN VAN DE WERKELIJKE KLEUREN. GELIEVE DE KLEURENKAART BIJ UW VERDELER TE RAADPLEGEN
LES COLORIS REPRESENTES ICI SONT ILLUSTRES A TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DES COULEURS REELLES, VEUILLEZ CONSULTER LA CARTE D' ECHANTILLONS CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR



LUXE FPeRFectEao

YOUR PERFECT CHOICE IN FURNITURE

LUXE - M2

F211, F221, F230, F241, F261, F277, F286, F289, F292, F294 Meet - testwaarde - valeur - value Testnormen - normes - test method
Naam - nom - name - Name Nigeria

Type - Typ Kunstleder - tricot de coton enduit de PVC - PVC coated fabric

Breedte - Largeur - width - Breite 140 cm

Samenstelling opperviak - Composition surface 100 % PVC (850 gr/m?, 85 % / fot.)

composition coating - Aufbau Oberfléche
Samenstelling drager - comp. couche inférieure - comp. Carrier - Aufbau Trager 60 % PES + 40 % Co (100 grim?, 15 % / tot.)

Gewicht - poids - weight - Gewicht 750 grim? 50

Dikte - épaisseur - thickness - Dicke 1,2mm 0,1

Treksterkte - résistance & la rupture - tensile strength - ReiBfestigkeit Ketting-chaine-warp-Kette : 40 (Kgs/5cm), Inslag-trame-weft-SchuB : 18 (Kgs/5cm)

Verlenging - allongement & la rupture - elongation to break - ReiBdehnung Ketting-chaine-warp-Kette : = 30 %, Inslag-trame-weft-SchuB : = 150 %

Scheurweerstand - résistance a la déchirure - tear resistance - WeiterreiBkraft Ketting-chaine-warp-Kette : 2.0 Kgs, Inslag-trame-weft-Schuf : 2.0 Kgs

Slijtweerstand - résistance & 'abrasion - abrasion resistance - Scheuerversuch >2.000 toeren droog - cycles & sec - tums dry - Touren trocken = OK (5/Gris) NF G 52-301

> 300 toeren nat - cycles humides - turns wet - Touren naB = OK (5/Gris)

Lichtechtheidsklasse - solidité & la lumiére artificielle 6 ISO 105 B 02

colour fastness - Bestimmung der Lichtechtheit

Ontbrandbaarheid - inflammabilité - ignitability - Versuche (iber Feuerreaktion M2 NF P 92 503/504/505
LUXE - CRIB5

F411, F421, F431, F451, F461 Meet - testwaarde - valeur - value Testnormen - normes - test method

Breedte - Largeur - width - Breite 137 cm

Stuklengte - Longueur Rouleau -Stiicklange - Roll length 40m

Gewicht - poids - weight - Gewicht 510 grim?
Samenstelling - Composition - Zusammensetzung 100 % PVC
Lichtechtheid - Solidité Lumiére - Lichtbestandigkeit - Light Fastness 5

Slitageweerstand - Tours Martindale - Scheuertouren - Abrasion 75.000 cycles
Viamwerend - Comportement au feu - Flammhemmend - Flame Retardant Crib 5 - FMVSS 302

Onderhoud - Entretien - Maintenance - Pflege

Regelmatig stof afnemen met een vochtige doek. Vet en vioeistoffen enmiddellijk opnemen met absorberend papier. Indien nodig, met een witte doek, gedrenkt in een oplossing van lauw warm
water en een niet bijtend detergent, afwrijven.

Epousseter réguliérement avec un linge humide. Ne pas laisser une tache s'impregner ; éponger immédiatement avec un papier absorbant. Si nécessaire, enlever la tache avec un chiffon
blanc, trempé dans une lessive de I'eau tigde et un détergent non agressif.

m Dust regularly with a damp cloth, Immediately remove a stain with an absorbing paper. If necessary remove the stain with a mixture of tepid water and mild soap.

E Regelmé&Big abfegen mit feuchtem Tuch. Vermeiden Sie dass der Flecken in den Bezug eindringt. Entfernen Sie ihn sofort mit absorbierenden Papiertiichern. Benutzen Sie nur Wasser falls
erforderlich, eventuell ein wenig Detergens dem Wasser hinzufiigen.

GERINGE KLEURAFWIJKINGEN KUNNEN ZICH VOORDOEN. KWALITEITSNIVEAU - NIVEAU DE QUALITE - QUALITATSNIVEAU - QUALITY LEVEL :
DES DIFFERENCES DE NUANCE PEUVENT SE PRODUIRE. **** INTENSIEF HUISHOUDELIJK GEBRUIK

LEICHTE FARBABWEICHUNGEN KONNEN VORKOMMEN. *** USAGE DOMESTIQUE INTENSIF

SLIGHT DIFFERENCE IN COLORS CAN OCCUR. = BEZUGSTOFF FUR STARKE BEANSPRUCHUNG

** GENERAL DOMESTIC USE



